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Технические характеристики
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Смешанный газобетон

Смешанный газобетон относится к категории ячеистых бетонов на смешанных вяжущих материалах. 
Как правило, в состав такого газобетона входят:

портландцемент (от 15 до 50 % по массе);
шлако-известковая смесь, или шлак и известь, как отдельные компоненты.

Технология приготовления смешанного газобетона представляет собой вспучивание заранее подготовленного
шлама, называемого еще тестом. Этот процесс осуществляется различными способами при помощи
газообразователя.

Газобетон смешанный автоклавного твердения изготовляют на основе шлако-известкового вяжущего материала с
использованием других дешевых компонентов: песка, воздушной извести, золы, металлургических шлаков.

Состав

Портландцемент
Шлако-

известковая
смесь

Песок Воздушная
известь Зола Металлургический

шлак

Прочность смешанного газобетона, а также его морозоустойчивость, приобретаются исключительно после 
автоклавной обработки. Такая обработка материала обеспечивает химическое взаимодействие между известью и 
другими компонентами смеси.

В смешанном газобетоне неавтоклавного производства, для осуществления твердения применяются 
специальные миксеры.

По способу применения, смешанный газобетон относится в основном к теплоизоляционным бетонам, (http://tdc-
zavod.ru/) его пористая структура обеспечивает наличие физико-механических свойств, благодаря которым этот 
материал широко используется в качестве стенового.

Блоки используются для кладки внутренних и наружных стен, перегородок, в условиях отсутствия агрессивной 
среды и повышенной влажности воздуха.

Масса блоков смешанного газобетона зависит от состава смеси. Смешанный газобетон имеет вполне хорошие 
показатели прочности на сжатие, что позволяет возводить стены с максимальной этажностью до 4 этажа.
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Постройки из смешанного газобетона
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